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UNE-EN 12503-4 
 
Colchonetas deportivas 
Parte 4: Determinación de la absorción de impactos 

Sports mats. Part 4: Determination of shock absorption. 

Tapis de sport. Partie 4: Détermination des caractéristiques d'amortissement au choc. 

Esta norma es la versión oficial, en español, de la Norma Europea EN 12503-4:2016. 
 
Esta norma anula y sustituye a la Norma UNE-EN 12503-4:2014. 
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1 Objeto y campo de aplicación 

Esta norma europea especifica un método de ensayo para la determinación de las características de 
absorción de impactos de las colchonetas deportivas tipos 1 a 8 de la Norma EN 12503-1:2013, tipos 9 
a 11 de la Norma EN 12503-2:2016 y tipo 12 de la Norma EN 12503-3:2001. 
 
 

2 Normas para consulta 

Los documentos indicados a continuación, en su totalidad o en parte, son normas para consulta 
indispensables para la aplicación de este documento. Para las referencias con fecha, sólo se aplica la 
edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluyendo cualquier 
modificación de ésta). 
 
EN 12390-3, Ensayos de hormigón endurecido. Parte 3: Determinación de la resistencia a compresión de 
probetas. 
 
ISO 6487, Road vehicles. Measurement techniques in impact tests. Instrumentation. 
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