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1 Objeto y campo de aplicación 

Esta norma europea se aplica a las cales de construcción utilizadas en: 

 

 la preparación del conglomerante de los morteros (por ejemplo: para albañilería, revoco y enlucido); 
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 la producción de otros productos para la construcción (por ejemplo: ladrillos silico-calcáreos, hormigón celular 

curado en autoclave, hormigón, etc.); 

 

 las aplicaciones de la ingeniería civil (por ejemplo: tratamiento de suelos, mezclas asfálticas, etc.). 

 

En ella, se da una definición de los diferentes tipos de cal de construcción así como su clasificación. Se proporcionan 

igualmente los requisitos relativos a sus propiedades químicas y físicas en función del tipo de cal de construcción, y se 

especifican los criterios de conformidad. 

 

Las modalidades de suministro u otras condiciones contractuales que forman, normalmente, parte de los documentos in-

tercambiados entre el suministrador y el comprador, no son objeto de esta norma europea. 

 

 

2 Normas para consulta 

Los documentos indicados a continuación, en su totalidad o en parte, son normas para consulta indispensables para la 

aplicación de este documento. Para las referencias con fecha, sólo se aplica la edición citada. Para las referencias sin 

fecha se aplica la última edición (incluyendo cualquier modificación de ésta). 

 

EN 197-1, Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos comunes. 

 

EN 459-2:2010, Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo. 

 

EN 459-3:2015, Cales para la construcción. Parte 3: Evaluación de la conformidad. 
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