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UNE-EN 1102 
 
Textiles y productos textiles 
Comportamiento al fuego 
Cortinas y cortinajes 
Procedimiento detallado para determinar la propagación de la llama de probetas 
orientadas verticalmente 

Textiles and textile products. Burning behaviour. Curtains and drapes. Detailed procedure to 
determine the flame spread of vertically oriented specimens. 

Textiles et produits textiles. Comportement au feu. Rideaux et tentures. Procédure détaillée pour 
déterminer la propagation de flamme d'éprouvettes disposées verticalement. 

Esta norma es la versión oficial, en español, de la Norma Europea EN 1102:2016. 
 
Esta norma anula y sustituye a la Norma UNE-EN 1102:1996. 
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1 Objeto y campo de aplicación 

Esta norma europea específica un procedimiento para determinar la velocidad de propagación de la 
llama en textiles para cortinas y cortinajes mediante el ensayo en una probeta orientada verticalmente 
conforme con la Norma EN ISO 6941. 
 
 

2 Normas para consulta 

Los documentos indicados a continuación, en su totalidad o en parte, son normas para consulta 
indispensables para la aplicación de este documento. Para las referencias con fecha, sólo se aplica la 
edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluyendo cualquier 
modificación de ésta). 
 
EN ISO 6330:2012, Textiles. Procedimientos de lavado y de secado domésticos para los ensayos de 
textiles. (ISO 6330:2012). 
 
EN ISO 6941:2003, Tejidos textiles. Comportamiento al fuego. Medición de las propiedades de 
propagación de la llama de probetas orientadas verticalmente. (ISO 6941:2003). 
 
ISO 3175 (todas las partes), Textiles. Cuidado profesional, limpieza en seco y en húmedo de tejidos y 
prendas.1) 
 

                                                             
1) Las partes 5 y 6 están actualmente elaborándose. 
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