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1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

Esta norma especifica dos procedimientos para la toma de muestras del hormigón fresco: por muestreo compuesto y por 
muestreo puntual. 
 
NOTA  Las exigencias para la homogeneización de la muestra antes de los ensayos sobre el hormigón fresco, o antes de hacer las probetas de ensayo, 

se incluyen en las normas correspondientes. 
 
Pueden requerirse procedimientos diferentes cuando el amasado y la toma de muestras del hormigón se realizan en 
laboratorio. 
 
 
 
 
2 NORMAS PARA CONSULTA 

No se aplica. 
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