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1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

Esta parte de la Norma ISO 1833 especifica un método común para el análisis químico cuantitativo de varias mezclas 
binarias de fibras. Este método y los métodos descritos en las otras partes de la Norma ISO 1833 se aplican, en general, 
a fibras en cualquiera de sus formas textiles de presentación. Cuando se excluya alguna forma de presentación, se 
indicará en el alcance de la parte correspondiente. 
 
 
2 NORMAS PARA CONSULTA 

Las normas que a continuación se indican son indispensables para la aplicación de esta norma. Para las referencias con 
fecha, sólo se aplica la edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición de la norma (incluyendo 
cualquier modificación de ésta). 
 
ISO 5089 Textiles. Preparación de muestras de laboratorio y probetas para los ensayos químicos. 
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